
だい23か　ようせつけっかん

第23課　溶接欠陥

จดุบกพร่องในงานเชือ่ม

No. ศพ ัท์ วธิก ีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ภาพ

1 欠陥 けっかん จดุบกพร่อง

2 融合不良 ゆうごうふりょう
การหลอมละลายไม่

สมบรูณ์

การทีร่อยตอ่ดา้นทีเ่ชือ่มกันของวสัดุ

ทัง้สองไมห่ลอมรวมเขา้กันไดอ้ยา่ง

สมบรูณ์

3 溶け込み不良 とけこみふりょう การซมึลกึไมส่มบรูณ์

การทีก่ารหลอมของจดุทีเ่ชือ่มไม่

เพยีงพอเมือ่เทยีบกับการหลอมที่

ก าหนดไวใ้นแบบแปลน

4 アンダカット あんだかっと รอยกัดแหวง่
ร่องทีเ่กดิขึน้บนชิน้งานหรอืจดุทีเ่ชือ่ม

เมือ่ท าการเชือ่ม

5 オーバラップ おーばらっぷ แนวเชือ่มเกย

จดุทีร่อยตอ่ของรอยเชือ่มกับชิน้งาน

ซอ้นทับกันโดยไมห่ลอมละลายเขา้

ดว้ยกัน

6 割れ われ รอยแตก

7 ブローホール ぶろーほーる รูพรุน ฟองอากาศทีเ่กดิขึน้ในโลหะทีเ่ชือ่ม

ตว ัอยา่ง
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8 スラグ巻き込み すらぐまきこみ สแลกฝังใน
การทีส่แลกฝังเขา้ไปในโลหะทีเ่ชือ่ม

และคา้งอยูใ่นนัน้

9 目違い めちがい รอยตอ่เยือ้ง
สภาพทีห่ลังจากทีเ่ชือ่มแลว้ ชิน้งาน 2

 ช ิน้ ไมไ่ดอ้ยูใ่นระนาบเดยีวกัน

10 変形 へんけい ชิน้งานเปลีย่นรูป

11 歪み ひずみ ชิน้งานบดิเบีย้ว

12 ピット ぴっと
รอยขรุขระบนผวิของ

ชิน้งาน

รูอากาศทีป่รากฏบนพืน้ผวิของโลหะที่

เชือ่ม

13 ビード外観不良
びーどがいかんふりょ
う

ขอ้บกพร่องในลักษณะ

ภายนอกของรอยเชือ่ม

14 溶け落ち とけおち ละลายและไหลไปตก
การทีโ่ลหะละลายแลว้ไหลไปตกทีฝ่ั่ง

ตรงขา้มของรอยเชือ่มแบบบากร่อง

15 補修（する） ほしゅう（する） ซอ่มแซม
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16 逆歪み ぎゃくひずみ งอไปในทศิทางตรงกันขา้ม

การคาดการณ์วา่จะเกดิการเปลีย่นรูป

จากการเชือ่ม จงึท าการเปลีย่นรูปให ้

อยูใ่นทศิทางตรงกันขา้มไวก้อ่น

17 油 あぶら น ้ามัน 油
あぶら

をウエスで拭
ふ

き取
と

ります。 เช็ดน ้ามันออกดว้ยเศษผา้

18 錆 さび สนมิ グラインダーで錆
さび

を取
と

ります。 ใชเ้ครือ่งขัดก าจัดสนมิออก

19 傷 きず รอยขดีขว่น 開先
かいさき

に傷
きず

があります。 มรีอยขดีขว่นทีร่อยเชือ่มแบบบากร่อง
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