
だい24か　ひんしつ、けんさ

第24課　品質、検査

คณุภาพและการตรวจสอบ

No. ศพ ัท์ วธิก ีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ภาพ

1 図面 ずめん แบบแปลน

2 溶接記号 ようせつきごう สญัลักษณ์ในงานเชือ่ม

3 JIS じす JIS

มาตรฐานอตุสาหกรรมของญีปุ่่ น
（日本産業規格：にほんさんぎょ
うきかく）

4 品質 ひんしつ คณุภาพ

5 強度 きょうど ความแข็งแรง

6 改善 かいぜん ปรับปรุง

7 検査（する） けんさ（する） ตรวจสอบ

8 試験 しけん ทดสอบ

9 破壊試験 はかいしけん
การทดสอบแบบท าลาย

ลา้ง
การทดสอบโดยการท าลายสว่นทีเ่ชือ่ม

10 曲げ試験 まげしけん การทดสอบการดัดงอ การทดสอบโดยการงอสว่นทีเ่ชือ่ม

11 曲げる まげる โคง้, งอ

12 引張試験 ひっぱりしけん การทดสอบแรงดงึ

การทดสอบโดยการดงึสว่นทีเ่ชือ่มให ้

แตกเพือ่หาวา่สว่นทีเ่ชือ่มนัน้สามารถ

ทนตอ่แรงไดม้ากนอ้ยแคไ่หน

13 引っ張る ひっぱる ดงึ

ตว ัอยา่ง
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14 非破壊試験（NDT）
ひはかいしけん
（NDT）

การทดสอบโดยไมท่ าลาย

 (NDT)

การทดสอบเพือ่ดสูภาพหรอืหา

จดุบกพร่องโดยไมท่ าลายผลติภัณฑ์

15 外観試験（VT） がいかんしけん（VT）
การทดสอบโดยการตรวจ

พนิจิ (VT)

การทดสอบโดยการมองดว้ยตาเปลา่

หรอืใชแ้วน่ขยายเพือ่หาจดุบกพร่อง

บนพืน้ผวิของสว่นทีเ่ชือ่ม

16 浸透探傷試験（PT）
しんとうたんしょうし
けん（PT）

การทดสอบดว้ยสารแทรก

ซมึ (PT)

การทดสอบโดยใหข้องเหลวซมึเขา้ไป

เพือ่หาจดุบกพร่องบนพืน้ผวิของสว่นที่

เชือ่ม บางครัง้ก็เรยีกวา่ 
「カラーチェック」

17 磁粉探傷試験（MT）
じふんたんしょうしけ
ん（MT）

การตรวจสอบดว้ยอนุภาค

แมเ่หล็ก (MT)

การทดสอบโดยใชผ้งเหล็กทีด่ดูดว้ย

แมเ่หล็กเพือ่ตรวจหาจดุบกพร่อง เชน่ 

รอยแตกในสว่นทีเ่ชือ่ม

18 放射線透過試験（RT）
ほうしゃせんとうかし
けん（RT）

การทดสอบดว้ยรังส ี(RT)

การทดสอบโดยใชค้ณุสมบัตขิองรังสี

เอกซใ์นการผา่นสสารเพือ่ตรวจสอบ

จดุบกพร่องภายในสว่นทีเ่ชือ่ม

19 超音波探傷試験（UT）
ちょうおんぱたんしょ
うしけん（UT）

การทดสอบดว้ยคลืน่เสยีง

ความถีส่งู (UT)

การทดสอบโดยใชก้ารสะทอ้นกลับ

ของคลืน่เสยีงความถีส่งูเพือ่ตรวจหา

จดุบกพร่อง
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